
Crosby Platinum A-1346 løftehode
Produkt informasjon

Prøvebelastning: 2,5 x WLL.

Standard: NS-EN 1677-4.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10.
Merking: I henhold til standard, Type og klasse.
Overflate: Lakkert.
Standard: EN 1677-4
Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 5:1
Klasse: 10
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402100430060 4,3 8 7 19 90 160 13 60 120 1,8 7
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